
Componente de 
mineral

Contenido de 
CaO 

(% en peso)

Contenido de 
MgO 

(% en peso)

Contenido de 
SiO2 

(% en peso)

(CaO + 
MgO)/SiO2

CDW 22,9 1,5 45,9 0,53

GGBFSA 41,6 7,4 35,6 1,38

GGBFS B 339,7 8,5 36,4 1,32

Escoria de acero 42,7 5,6 10,8 4,47

GGBFSC 33,9 6,1 34,7 1,15

Ceniza volante A 31,1 4,1 34,5 1,02
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