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Resumen

Un sustrato transparente (1000) provisto con una pila funcional (1001) de 

capas delgadas sobre al menos una de sus caras (1000a, 1000b); la pila 

5 funcional (1001) comprende, a partir del sustrato (1000), al menos una capa 

funcional metálica (1003) ubicada entre dos módulos dieléctricos (1002, 1004) 

de capas delgadas, y en el que al menos uno de los módulos dieléctricos 

(1002, 1004) de capas delgadas comprende una capa (1002a, 1004a) de 

óxido de tungsteno, y el óxido de tungsteno comprende al menos un elemento 

10 de dopaje seleccionado de los elementos químicos del grupo 1 de acuerdo 

con la nomenclatura IUPAC.


