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RESUMEN 

 

PROCESO PARA PRODUCIR PLACAS DE YESO RESISTENTES AL AGUA 

CON POLVO DE FIBROCEMENTO 
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Proceso para producir placas de yeso resistentes al agua utilizando la 

combinación de poli(metilhidrogeno)siloxano y los residuos de placas de 

fibrocemento. 

Figura 1 
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