
Comparacion de rendimiento -Nucleo expandido vs. Producto monocapa]

Principio 1; Utilizando lecnologia de nucleo expandido, el peso del produclo puede reducirse y aun asi lograr rendimiento equivalente
Muestra La Muestra 2 es 14,5 % mas liviana que la Muestra 1. con rendimiento equivalente
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1 4.15 PP monocaoa Trianqulos 200 61,8
2 4.2 PP 0.5mm/'3,2mm PP expandido/PP 

0,5mm
Triangulos 171 61,6

3 4.55 PP monocapa Triangulos 217 46,4
5 6.2 PP 1mm/4,2mm PP expandido/PP imm Trianqulos 215 37.2

Principio 2: Utilizando lecnologia de nucleo expandido, en un peso de producto terminado equivalente, se puede lograr un mayor rendimiento
Muestra La Muestra 4 tiene un peso similar al de la Muestra 3, pero con un 19,8 % de mejor rendimiento
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