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RESUMEN
La presente divulgación se refiere a una composición de nanomaterial a base de 

carbono que puede formarse a partir de una mezcla de gases. La mezcla de gases 

puede incluir gas acetileno en una proporción molar AGmol/GMmol de al menos 

aproximadamente 0,55 y no mayor que aproximadamente 0,99, gas oxígeno en una 

proporción molar OGmol/GMmol de al menos aproximadamente 0,01 y no mayor que 

aproximadamente 0,75, y gas hidrógeno en una proporción molar HGmol/GMmol de al 

menos aproximadamente 0,05 y no mayor que aproximadamente 0,90. La composición 

de nanomaterial a base de carbono puede tener una proporción de hibridación de 

carbono Psp3/Psp2 de al menos aproximadamente 0,0 y no mayor que aproximadamente 

5,0, donde Psp3 es el porcentaje de carbono dentro de la composición de nanomaterial 

a base de carbono que tiene una hibridación sp3 y Psp2 es el porcentaje de carbono 

dentro de la composición de nanomaterial a base de carbono que tiene una hibridación 

sp2.


