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RESUMEN 

 

La presente invención se refiere a una subcapa de unión de un recubrimiento 

desprendible sobre un soporte metálico, caracterizada porque comprende: a) entre 

20% y 80% en peso del peso total de la subcapa de uno o más polímeros 5 

seleccionados del grupo formado por de poliariletercetonas (PAEK), polietileniminas 

(PEI), poliimidas (PI), poliamidaimidas (PAI) y polibencimidazoles (PBI), con una 

relación en peso PAEK: (PEI+PI+PAI+PBI) comprendida entre 1:1 y 15: 1, b) al menos 

20%, preferiblemente al menos 25% en peso del peso total de la subcapa de uno o 

más polímeros seleccionados del grupo que consiste en polisulfuros de fenileno 10 

(PPS) y polietersulfonas (PES), c) menos de 40 %, preferiblemente menos de 30% 

en peso del peso total de la subcapa de cargas inorgánicas de refuerzo, 

preferiblemente entre 5% y 25% en peso, d) entre 0% y 5% en peso del peso total de 

la subcapa de una o más resinas fluorocarbonadas o acrílicas, e) opcionalmente uno 

o más pigmentos. 15 


