
Primera fase aplicar enzimas y/o solventes naturales a los elementos y desechos.

Tercera fase se filtra la mezcla y el residue resultante se lava

Cuarta fase el residue se seca y se muele hasta ebtener un pelve fine.

Quinta fase agregar un liquide para fermar una selucion, se vierte en un melde, se 

aplica temperatura y se deja secar.
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