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RESUMEN 

 

Las modalidades de la presente invención se 

relacionan con películas multicapa, laminados y artículos. 

En un aspecto, una película multicapa incluye al menos tres 5 

capas: (a) una primera capa, (b) una segunda capa, y (c) 

una tercera capa. Entre otras características, la segunda 

capa incluye de 0,05 por ciento en peso a 5,0 por ciento en 

peso de al menos un polidimetilsiloxano, basado en el peso 

total de la segunda capa, en donde al menos uno del 10 

polidimetilsiloxano tiene un peso molecular promedio 

ponderado, Mw, de 20.000 g/mol a 700.000 g/mol. 

 


