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Fig.1 Inicio
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Aditivo biodegradable

Resina Polietileno (a).(a1) J I (b1).(b2).(b3).(b4).

i t
Mezcla de Polietileno con un aditivo

biodegradable, en el que el aditivo
biodegradable representa 0.5 % al 1 %

en peso del peso total de la mezcla, (c).

i
Derretir la mezcla entre 105'C a 115'C (d).

t

Extrulr(e). bolsa de Polietileno con cierre
según realizaciones (f).


