
RESUMEN 

 

 

 La presente invención se refiere a dispositivos y composiciones 

electrocrómicos que incluyen un polímero que incluye residuos de, o una 

composición polimerizable que incluye, el monómero (catión (met)acrilato-amina 

anión bis(sustituido-sulfonil)imida)) representado por la siguiente fórmula (I), 

 (I) 

 Con referencia a la Fórmula (I): R1 es en cada caso, independientemente, 

hidrógeno o metilo; R2 es en cada caso, independientemente, un enlace sencillo, un 

alcano divalente lineal o ramificado, o un cicloalcano divalente lineal o ramificado; 

Y+ es en cada caso, independientemente, un catión amina, tal como, por ejemplo, -

N(R3)(R4)(R5)+; y X- es un anión bis(sustituido-sulfonil)imida representado por la 

siguiente fórmula (II), 

 (II). 

 


