
 
 

RESUMEN 

ACRISTALAMIENTO QUE COMPRENDE UNA PILA DE CAPAS 
DELGADAS CON CAPA ABSORBENTE PARA BAJA REFLEXIÓN 

INTERNA Y COLORES DE REFLEXIÓN EXTERNA VARIADOS 

 

Una pila de capas delgadas sobre un sustrato transparente incluye una primera y 

una segunda capa funcional de plata que tienen propiedades de reflexión en el 

rango de radiación infrarroja y/o solar que están separadas por un primer, un 

segundo y un tercer recubrimiento dieléctrico, de modo que cada capa funcional 

está intercalada entre dos recubrimientos dieléctricos. Se inserta una capa 

absorbente delgada en el segundo recubrimiento dieléctrico que separa la primera 

y la segunda capa funcional de plata para realizar una reflexión interna inferior al 

17%, una reflexión externa inferior al 24%, una transmisión visible deseable entre 

el 45% y el 60%, una buena selectividad y una amplia gama de coloración 

reflectante externa que varía del azul al neutro.  

 

 

 


