
RESUMEN
Una película multicapa que tiene una primera capa superficial de polímero de polietileno o 

polipropileno, una capa de rasgado que comprende entre 70 % a 95 %, en peso, de un 

polímero de polietileno en fase continua, y entre 5 % y 30 %, en peso, de uno o más de un 

polímero olefínico en fase dispersa seleccionado del grupo de polibutileno, polipropileno, 

copolímero de olefina cíclica, EVOH e ionómero, y opcionalmente una segunda capa 

superficial de polímero de polietileno o polipropileno. La película multicapa se orienta en la 

dirección de la máquina y se caracteriza por una relación de una resistencia al rasgado de 

Elmendorf en la dirección transversal a una resistencia al rasgado de Elmendorf en 

dirección de la máquina mayor de 10. La película multicapa puede tener una capa sellante 

agregada para formar un laminado y el laminado puede usarse para formar un producto 

empaquetado.


