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RESUMEN 
 Un método puede incluir: introducir una lechada de cemento modificada con 
resina en un pozo que penetra una formación subterránea, en donde la formación 
subterránea comprende una roca impermeable y una zona de inyección de dióxido 
de carbono, en donde la lechada de cemento modificada con resina comprende: 
una resina; un endurecedor; un cemento hidráulico; y agua; y fraguar la lechada de 
cemento modificada con resina para formar un cemento fraguado, en donde el 
cemento fraguado forma una barrera resistente a la carbonatación en la zona de 
inyección de dióxido de carbono en la formación subterránea. 


