
RESUMEN

La invención se refiere a un artículo de vidrio que comprende un sustrato de vidrio 

sobre el cual se deposita un recubrimiento calefactable, comprendiendo dicho 

5 recubrimiento calefactable, desde la superficie de dicho sustrato, una primera capa 

de material dieléctrico que comprende nitruro de silicio, con un espesor de entre 1 

y 20 nm, una capa de un óxido conductor transparente (TCO), con un espesor de 

entre 1 nm y 40 nm, una segunda capa de material dieléctrico que comprende nitruro 

de silicio, con un espesor de entre 1 y 20 nm, una capa que comprende óxido de 

10 titanio, óxido de circonio u óxido de titanio y circonio, con un espesor de entre 1 nm 

y 15 nm.


