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RESUMEN 

Un método para fabricar copolímero estirénico espumado 

que comprende hacer reaccionar el copolímero estirénico con un 

ionómero para formar una composición; y poner en contacto un agente 

espumante con la composición para formar el polímero estirénico 

espumado. Un artículo formado a partir de una composición que 

comprende un copolímero estirénico, un ionómero y un agente 

espumante. 


