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RESUMEN

PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA PRODUCIR UNA TELA NO 

TEJIDA

5

La invención se refiere a un procedimiento para producir una tela no tejida 

que comprende al menos un velo no tejido compuesto de fibras. Las fibras se 

producen mediante al menos un dispositivo de producción de fibras. 

Posteriormente, las fibras se depositan en al menos un dispositivo de deposición 

10 para formar el velo no tejido. El velo no tejido o la tela no tejida se solidifica con 

al menos un cilindro calandrador, y la tela no tejida también se solidifica o se 

solidifica principalmente con al menos una solidificación primaria por fluido 

caliente.


