
RESUMEN

La presente invención proporciona un método para preparar una mezcla de mortero fluida 

y de baja densidad que comprende cascarilla de arroz, como único aditivo a partir de un 

residuo agroindustrial. De manera sorprendente, el método de la invención permite 

obtener una mezcla de motero con buenas propiedades para aplicaciones no estructurales, 

en donde los productos cementosos obtenidos con dicha mezcla tienen propiedades 

mecánicas similares a las obtenibles por métodos convencionales, brindando una 

alternativa sostenible para los materiales de construcción y decoración urbana y doméstica.


