
RESUMEN

Se proveen: un material de acero revestido que incluye un acero base y una capa 

de revestimiento que incluye una capa de aleación de Zn-Al-Mg provista sobre una 

superficie del acero base y una capa de enriquecimiento de Mg provista sobre una 

superficie de la capa de aleación de Zn-Al-Mg en la cual un espesor de la capa de 

enriquecimiento de Mg es de 0.8 μm o más y (espesor de capa de revestimiento × 1/2) o 

menos; y un método para fabricación del material de acero revestido.


