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RESUMEN  

La presente invención se refiere a un método para modificar la reología de un 

material polimérico que comprende la etapa de incorporar en el material polimérico 

una mezcla de modificadores que comprende a) un iniciador de radicales seleccionado 

de peróxidos, generadores de radicales a base de carbono, compuestos de bis-azo o 

compuestos de nitroxilo estable, y b) tiouretano de la Fórmula (1). La invención 

también se refiere a un material polimérico modificado que puede obtenerse al 

incorporar en el material polimérico la mezcla de modificadores; y a la mezcla de 

modificadores. 


