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RESUMEN 

 

Un material autorreparable para reparar una 

grieta dentro de un material cementoso, cuyo material 

autorreparable incluye un sustrato poroso que tiene 5 

poros, el sustrato poroso incluye un componente 

cementoso, donde el componente cementoso se dispone sobre 

al menos una porción de una superficie del sustrato, 

dispuesto dentro de al menos una porción de los poros del 

sustrato, o ambos; y esporas fúngicas dentro de al menos 10 

una porción de los poros, donde las esporas fúngicas 

están recubiertas al menos parcialmente por un 

recubrimiento protector. 

 


