
RESUMEN

Se proporcionan composiciones que comprenden un copolímero de bloque 

catiónico y una poliacrilamida catiónica, en donde la poliacrilamida catiónica tiene una densidad de 

carga en un rango de 2 % a 100 % En algunas modalidades, el copolímero de bloque catiónico 

forma parte de un agregado polímero-tensioactivo catiónico. Las composiciones pueden utilizarse 

para eliminar sólidos de una mezcla sólido-líquido. Los métodos pueden comprender: a) añadir una 

composición a la mezcla sólido-líquido, b) agitar la mezcla sólido-líquido junto con la composición, 

y c) eliminar sólidos de la mezcla agitada. Los métodos pueden comprender: a) mezclar un 

polímero de poliacrilamida catiónica con un agregado polímero-tensioactivo catiónico, formando así 

un floculante acondicionado; b) agitar el floculante acondicionado con la mezcla sólido-líquido, 

formando así una mezcla agitada; y c) eliminar sólidos de la mezcla agitada.


