
RESUMEN 

 

La presente invención se relaciona con un vidrio laminado reforzado (1) que comprende un 

vidrio de base (2), una lámina multicapa (3) de refuerzo y un bisel reforzado (4) practicado 

en al menos una parte del espesor de la lámina multicapa (3) de refuerzo, así como con un 

método para fabricar dicho vidrio laminado reforzado (1). 


