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RESUMEN DE LA INVENCIÓN 

Se proporciona un agente antienvejecimiento de polialquil p-fenilendiamina que tiene una 

estructura como se muestra en la fórmula I, y un intermedio del mismo y un método de 

preparación para el mismo. El agente antienvejecimiento de polialquil p-fenilendiamina tiene 

una buena resistencia al envejecimiento termo-oxidativo y resistencia al envejecimiento 5 
ultravioleta. 
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