
RESUMEN DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere a un método para la fabricación de un artículo de vidrio que 

comprende al menos un sustrato de vidrio sobre el que se deposita una pila de capas, tal pila de 

capas comprende la siguiente secuencia de capas, comenzando desde la superficie del sustrato de 

vidrio: -una primera capa que comprende al menos un material dieléctrico, -una segunda capa que 

comprende nitruro de titanio,  -una tercera capa que comprende al menos un material dieléctrico, tal 

capa que comprende nitruro de titanio depositado por pulverización catódica de magnetrón de 

impulso de alta potencia (HIPIMS). La invención también se refiere a un artículo de vidrio que puede 

obtenerse en particular por medio de tal método.


