
23 

RESUMEN DE LA INVENCIÓN 

La presente invención se refiere a un método de obtención de material de recubrimiento 

aislante, composición de recubrimiento y materiales conductores que comprenden la misma. 

En particular, la presente invención divulga un método de obtención de material de 

recubrimiento que comprende poliéster y poliesterimida, sin usar cresol y derivados como 5 

disolventes. La formación de la poliesterimida se produce en dos pasos: la formación del 

poliéster y la obtención del resto de imida. También se reivindica la composición de 

recubrimiento obtenida por el presente método y el material conductor que comprende dicha 

composición. 


