
RESUMEN

Se proporciona una composición tixotrópica que forma un recubrimiento de barrera 

hidrofóbico contra gases en la superficie de un producto agrícola, como un producto 

fresco, o en la superficie de materiales de embalaje, como los materiales de 

embalaje utilizados para envasar productos agrícolas, para protegerlos de la 

deshidratación y/o la oxidación, y/o para impedir la entrada de oxígeno y/o la pérdida 

de agua a través de un material de embalaje. La composición tixotrópica comprende 

una arcilla esmectita, un agente compatibilizante, un aceite y/o cera, y un solvente 

que comprende un solvente volátil. También se proporcionan métodos para fabricar 

la composición, métodos para aplicar la composición a una superficie hidrofóbica y 

usos de la composición.


