
RESUMEN

Una mezcla acuosa tixotrópica para prevenir daños superficiales por quemaduras 

y/o raspaduras en productos agrícolas, tales como frutas o frutas de pepita, y un 

método de aplicación de la misma que comprende al menos una arcilla esmectita y 

un polímero soluble en agua, en donde la mezcla acuosa tixotrópica se añade con 

mezcla de alto cizallamiento al agua y luego se aplica a los productos agrícolas, 

tales como frutas o frutas de pepita, a través de un tanque de inmersión, una barra 

rociadora, un lecho de cepillado o una combinación de los mismos.


