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RESUMEN 

Un proceso de tratamiento de residuos textiles de mezcla que comprenden fibras de 

poliéster y fibras de algodón despolimeriza poliéster en un entorno controlado para 

obtener un textil tratado que comprende fibras cortadas de algodón adecuadas para 

ser recicladas formando hilos de algodón.  5 


