
RESUMEN
Se proporcionan tejidos no tejidos que incluyen una primera capa no tejida que 

comprende una primera pluralidad de fibras finas. La primera pluralidad de fibras finas 

comprende un primer material polimérico que incluye (i) un primer componente polimérico 

y (ii) opcionalmente, uno o más primeros aditivos, en donde el primer componente 

polimérico comprende un primer polipropileno reciclado (rPP) que comprende un 

polipropileno de grado hilado viscorreducido con un primer índice de fluidez (MFR) antes 

de la viscorreducción y un segundo MFR después de la viscorreducción, y en donde el 

segundo MFR es mayor que el primer MFR.


