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RESUMEN

Una rejilla de protección de alta resistencia se produce con una pluralidad 

de alambres metálicos están intercalados con cuerdas metálicas. Los alambres 

metálicos están entrelazados entre sí en porciones de entrelazado, o están 

5 retorcidos en torsiones alrededor de las cuerdas en porciones de torsión. Los 

entrelazados entre los alambres y las torsiones de los alambres con las cuerdas 

definen la malla de la rejilla. Los entrelazados y las torsiones son cada uno 

unidireccional. Las cuerdas tienen un diámetro exterior que es mayor que el de 

los alambres y mayor de 8 mm, preferentemente entre 9 y 12 mm, aún más 

10 preferentemente de aproximadamente 10 mm. La rejilla se produce con una 

máquina que está prevista para el paso de cuerdas con tal diámetro aumentado 

con respecto a las cuerdas de las rejillas de protección de la técnica anterior.


