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RESUMEN 
En la presente divulgación se describen composiciones y métodos para 

inhibir la corrosión de superficies metálicas. También se divulgan métodos de 
fabricación de las composiciones inhibidoras de la corrosión. Las composiciones 
inhibidoras de la corrosión pueden incluir el producto de reacción de un compuesto 
carbonílico y/o dicarbonílico con tioalcoholes. Las composiciones pueden incluir 
otros inhibidores de la corrosión y/o componentes adicionales, tal como un 
solvente, un eliminador de sulfuro de hidrógeno o un biocida.  


