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5 RESUMEN
Se proporciona un proceso para formar un tejido no tejido. El proceso incluye depositar 

al menos una primera capa no tejida que comprende una primera pluralidad de fibras 

individuales entrelazadas fundidas, que pueden comprender una pluralidad de fibras 

monocomponentes con diferentes temperaturas de fusión iniciales, fibras bicomponentes que 

10 tienen componentes distintos con diferentes temperaturas de fusión, y/o una pluralidad de 

fibras bicomponentes diferentes que tienen uno o más componentes distintos con diferentes 

temperaturas de fusión, directa o indirectamente sobre una cinta de recogida en movimiento 

para formar un precursor no tejido. El proceso incluye someter la tela no tejida precursora a 

una operación de termofijación (HSO) para termofijar la primera pluralidad de fibras 

15 individuales fundidas entrelazadas para formar un tejido no tejido intermedio, seguido de la 

consolidación del tejido no tejido intermedio para proporcionar ese tejido no tejido. 


