
RESUMEN 

 
Las modalidades de un material laminado comprenden: 

un primer sustrato que comprende una primera película a base 

de polietileno (PE) y una primera capa metalizada dispuesta 

sobre al menos una superficie de la primera película a base 

de PE; un segundo sustrato que comprende una segunda película 

a base de PE y una segunda capa metalizada dispuesta sobre al 

menos una superficie de la segunda película a base de PE; y 

una capa adhesiva que adhiere el primer sustrato al segundo 

sustrato, la capa adhesiva dispuesta entre la primera y 

segunda capa metalizada, en donde el material laminado tiene 

más de 90 % en peso de PE basado en el peso total del 

material laminado. Otras modalidades se relacionan con 

artículos que comprenden los materiales laminados y métodos 

para fabricar el material laminado. 

 


