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RESUMEN 

En la presente se describen composiciones que comprenden quitosano y al menos 1% (p/v) de 

nitrógeno. En determinados casos, al menos el 50% del nitrógeno está en forma química de amina 

y/o nitrato y/o amoníaco. También se describen en la presente métodos para producir 

nanopartículas de quitosano al disolver el quitosano en agua ácida, donde el agua se vuelve ácida 5 

mediante un ácido seleccionado del grupo de ácido acético, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido 

clorhídrico y combinaciones de estos; y formar nanopartículas a partir del quitosano disuelto. Se 

describe además el tratamiento de plantas o partes de plantas con las composiciones descritas en 

la presente. 


