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RESUMEN 

 

Las modalidades de la presente descripción se dirigen a un aditivo 

textil biodegradable líquido mezclado. El aditivo incluye monómero 

de caprolactona, polietilenglicol, carbonato de calcio, y un 5 

antioxidante. El aditivo textil biodegradable líquido mezclado se 

formula para transportarse en un recipiente de aditivo líquido.
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