
RESUMEN 

En el presente documento se describen una composición extensora de cemento a 
base de cal y los sistemas y métodos asociados. Un aglutinante o extensor de 
cemento a base de cal incluye partículas de cal que comprenden hidróxido de calcio 
y/u óxido de calcio, partículas de puzolana que incluyen dióxido y/o dióxido de 
aluminio, y un aditivo. La mezcla está configurada para promover reacciones entre 
las partículas de cal y las partículas de puzolana. Cuando la composición se mezcla 
con cemento para formar una mezcla de cemento, se forma sulfato de calcio y 
aluminio en los 28 días siguientes a la mezcla. Además, o como alternativa, la 
mezcla de cemento puede tener un Índice de Actividad de Resistencia (SAI) de al 
menos el 90 %.


