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202

recepciOn de mateiias primas que comprenden 
particulas de caL particulas de cafbonato de calcic, I 

pardculas de puzolana, y un aditivo '

204

molienda de las materias primas para producir una 
mezcla molida

____________________________________________

separacidn de la mezcla molida en (i) particulas por 
encima de un tamano de particula predeterminado y (ii) 

particulas por debajo de un tamano de particula
predeterminado
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