
RESUMEN

Se proporcionan laminados de extrusión con unión por puntos (PEL). Los PEL incluyen al 

menos una primera capa no tejida y una película elástica que se han laminado juntas 

mediante una primera pluralidad de puntos de unión discretos que unen la primera capa no 

tejida a un primer lado de la película elástica. La primera pluralidad de puntos de unión 

discretos define una primera zona de unión y un primer patrón de unión entre la primera 

capa no tejida y el primer lado de la película elástica. Los PEL también incluyen primeras 

porciones no unidas de la primera capa no tejida situadas entre la primera pluralidad de 

puntos de unión discretos, en las que las primeras porciones no unidas de la primera capa 

no tejida no están unidas al primer lado de la película elástica.


