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RESUMEN 

 

La presente divulgación proporciona un sistema de reacción para producir una espuma 

elastomérica a base de poliuretano, el sistema de reacción comprende: componente A) un componente de 

isocianato que comprende un prepolímero de bloque duro; y componente B) un componente reactivo con 

isocianato que comprende: un poliol; un primer extensor de cadena y un segundo extensor de cadena que 

es diferente del primer extensor de cadena, en donde el primer y el segundo extensor de cadena son cada 

uno un diol alifático que tiene de 2 a 6 átomos de carbono; uno o más promotores de adhesión; un agente 

de soplado; opcionalmente un tensoactivo; y opcionalmente un catalizador. 

 


