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RESUMEN

Un método para formar un producto de papel tisú 

incluye formar una trama húmeda y secar la trama húmeda. 

5 El método también incluye calandrar la trama seca, formar 

una pila de productos de papel tisú desde la trama seca 

comprimida, y empaquetar la pila de productos de papel 

tisú para formar una pila empaquetada de productos de 

papel tisú. La pila empaquetada de productos de papel 

10 tisú puede tener una densidad de empaque no menor que 

quince centésimas de gramo por centímetro cúbico.


