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RESUMEN 

PROCESO DE FABRICACIÓN DE VIDRIO QUE UTILIZA MATERIAS PRIMAS 
QUEMADAS COMO FUENTE DE CALCIO Y/O CALCIO-MAGNESIO EN UN HORNO 

DE ALTA CAPACIDAD 

 5 

La invención se refiere a un proceso de fabricación de vidrio que comprende 

una etapa de fusión de una mezcla de vidrio mediante calentamiento, al menos 

parcialmente, con electricidad en un horno de vidrio con una capacidad 

superior a 250 toneladas/día; dicha mezcla de vidrio comprende al menos una 

fuente de calcio o de óxido de calcio-magnesio: cal viva y/o dolima; 

opcionalmente, al menos una fuente de carbonato de calcio o de calcio-

magnesio: piedra caliza y/o dolomita; y agua libre en una cantidad 

comprendida entre 0 y 5 % en peso; la proporción de óxidos en la mezcla en 

comparación con los carbonatos se ajusta en función de la fracción de entrada 

eléctrica en la etapa de fusión y de la cantidad de agua libre. 

 

 


