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RESUMEN 

  
En la presente divulgación se describen composiciones y métodos para inhibir la 
corrosión de superficies metálicas. También se divulgan métodos de fabricación de las 
composiciones inhibidoras de la corrosión. Las composiciones inhibidoras de la 
corrosión incluyen un producto de reacción de imidazolina grasa maleada formado a 
partir de un ácido graso, por ejemplo, ácido graso de talloil maleado y/o ácido de soja 
maleado, con una o más aminas. El producto de reacción además puede hacerse 
reaccionar con uno o más de ácido acrílico o ácido acético para formar derivados de un 
compuesto de acrilato de imidazolina grasa maleada o un compuesto de acetato de 
imidazolina grasa maleada, respectivamente.  


