
REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de construcción de viviendas eco-amigables mediante el uso 
de botellas de plástico (PET) dispuestas verticalmente, rellenas con material 
granular, agrupadas en configuraciones modulares y asociadas con 
elementos de refuerzo metálico que comprenden al menos una varilla de 
acero corrugado y una malla metálica, donde dichas configuraciones son 
incorporadas dentro de un sistema constructivo mediante el vertimiento de 
concreto, caracterizado porque el concreto empleado en la etapa de 
encofrado presenta una dosificación que comprende aproximadamente 
382.2 kg de cemento, 949.9 kg de agregado grueso, 810.5 kg de agregado 
fino, 142.5 kg de agua y 3.05 kg de aditivo plastificante por metro cúbico.


