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RESUMEN

Un procedimiento de producción clínker de cemento a partir de una fuente 

de sulfato de calcio, que comprende: - mezclar una fuente de sulfato de calcio 

con materiales que contienen sílice, alúmina y óxido de hierro para obtener una 

5 mezcla de materia prima, comprendiendo el sulfato de calcio agua químicamente 

unida, - una primera etapa de calentamiento de la mezcla de materia prima en 

presencia de un agente reductor en un primer reactor para desulfurar el sulfato 

de calcio para obtener a) un material precalcinado que comprende óxido de 

calcio, b) vapor, y c) dióxido de azufre, y posteriormente - una segunda etapa o 

10 calcinación del material pre-calcinado en un segundo reactor para obtener 

clínker de cemento.


