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RESUMEN 
En la presente se describen métodos electroquímicos para producir amoníaco. En 

un aspecto, el método implica introducir gas nitrógeno a una presión mayor que la presión 
ambiente en una celda electroquímica compuesta por una composición de electrolito y 
aplicar una corriente a dicha celda electroquímica para convertir el nitrógeno en 
amoníaco. En un aspecto, la composición de electrolito incluye (i) un disolvente orgánico, 
(ii) un donante de protones y (iii) una sal de litio, calcio, magnesio, estroncio, itrio, 
escandio, circonio o cualquier combinación de estos. Los métodos descritos en la 
presente proporcionan una mayor eficiencia faradaica (FE) del amoníaco mediante el 
uso de menos energía (es decir, corriente aplicada). 


