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RESUMEN DE LA INVENCIÓN 

La invención se refiere a una placa de acabado de material compuesto (100) que comprende 

una placa frontal (110) definida entre un borde periférico exterior (111) y un borde interior (112) 

que delimita una abertura pasante (A) que tiene un eje (X), y un bastidor de compensación 

(120) encajado en la cara posterior (114) de la placa frontal, de la que salen unas lengüetas 5 

elásticas (122) fijadas al bastidor de compensación y que se apoyan en dicha cara posterior 

de la placa frontal para permitir que dicho bastidor de compensación adopte diferentes 

posiciones a lo largo de dicho eje de la abertura pasante con respecto a dicha cara posterior 

de la placa frontal. 

De acuerdo con la invención, la placa de acabado comprende medios de encaje a 10 

presión que intervienen directamente entre dichas lengüetas elásticas y dicha placa frontal, y 

que comprenden aberturas alargadas (123) y montantes de encaje a presión (118) 

enganchados a través de dichas aberturas alargadas para engancharse en un borde de dichas 

aberturas oblongas. 

Figura para el resumen: Fig. 2 15 


