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RESUMEN

Un procedimiento de producción de un material puzolánico para su uso en 

cemento bajo en carbono, que comprende: 

- proporcionar un material arcilloso que comprende un 1 - 49 % en peso 

5 de caolinita, un 1 - 49 % en peso de moscovita y < 5 % en peso de calcita, 

- mezclar el material arcilloso con una fuente de óxido de calcio, 

- cocalcinar el material arcilloso y la fuente de óxido de calcio a una 

temperatura de 700-900 °C durante un periodo de 15-240 min, obteniendo así el 

material puzolánico.
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