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RESUMEN DE LA INVENCIÓN 

Un material polimérico que comprende un monómero base y una molécula de base biológica 

multifuncional en donde la molécula de base biológica multifuncional es un derivado de 

glucosa. Un material polimérico que comprende un polímero base y un aditivo polimérico que 

comprende ácido glucárico, glucodialdosa, ácido glucónico, ácido eritórbico, 2-cetoglucosa, 5 

ácido láctico, ácido adípico, sorbitol, glicerol, manitol, lactonas de los mismos, sales de los 

mismos, o combinaciones de los mismos en donde el aditivo cuando se introduce en un 

polímero base forma un polímero modificado en donde el polímero modificado tiene una 

resistencia a la tracción que se incrementa de aproximadamente 10% a aproximadamente 

100% en comparación al polímero base. 10 

 


